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BauderLIQUITEC PMMA
Allgemeine Hinweise

[EW Der Untergrund muss
sauber, trocken, vollstan-

dig abgebunden, griffig und
tragfdhig sein, geniligend
Festigkeit aufweisen, frei

von Zementschldmmen,
Schaldlen, Dichtungs- und
Nachbehandlungsmitteln,
Schmutz, Ol, Fett etc. sein. Es
dirfen sich keine Algen, Pilze
oder artverwandte Ablage-
rungen auf den Oberflachen
befinden, bzw. diese miissen
vor einer weiteren Beschichtung
wirksam und anhaltend entfernt
werden.

[F2 Die Untergrund- und
Umgebungstemperatur sollte im
Bereich von +5°C bis +50°C lie-
gen, jedoch mindestens 3 K tiber
dem Taupunkt (zur Erlduterung
siehe Taupunkttabelle und
Produktdatenblatt). Tiefe
Temperaturen erhdhen, hohe
Temperaturen verringern die
Viskositdt des Produktes.

Dies kann sich auch auf den
Verbrauch auswirken.

[EN Die relative Luftfeuchtigkeit
sollte bei der Verarbeitung zwi-
schen 30% und 90% liegen.

I8 Auf Grund értlich unter-
schiedlicher Randbedingungen
ist eine Priifung auf Eignung
und Haftung unseres Flissig-
kunststoffes durch den Verar-
beiter unbedingt erforderlich.

53 Die Restfeuchte der zu be-
schichtenden Flachen sollte klei-
ner 6 Masseprozent betragen.
Eine riickseitige Durchfeuchtung
des Bauteiles aufgrund baulicher
Gegebenheiten ist auszuschlie-
Ren.

n Die Tabelle ,,Empfehlungen
Untergrundvorbehandlung”
(siehe Seite 17) ist fir
BauderLIQUITEC PMMA im
Bezug auf die Verarbeitung auf
diversen Untergriinden stets zu
beachten. Entsprechend der dort
stehenden Vorgaben sind die
Untergriinde vorzubereiten und
ggfs. zu grundieren.

Bei Abdichtungen mit
BauderLIQUITEC PMMA ist fiir
eine zugelassene Abdichtung
immer mit einer Vlieseinlage
(BauderLIQUITEC PV110) zu
arbeiten.

53 Vor dem Auftragen der
Abdichtung (und in einem
weiteren vorgelagerten Schritt
ggfs. auch vor Auftragen der
Grundierung) ist der umlaufende
Randbereich der betroffenen
Flache mit einem geeigneten
Klebeband abzukleben.

[EN Die GroBe des abzukleben-
den Bereiches ist so zu wahlen,
dass BauderLIQUITEC PMMA das
jeweilige Fremdmaterial minde-
stens 10 cm liberdeckt (unab-
hdngig davon sind die entspre-
chenden Anschlussh6hen aus
den einschldgigen Regelwerken
einzuhalten).

Die Uberlappungen der einzel-
nen Vlieszuschnitte in der neu
aufzubringenden Flussigkunst-
stoffabdichtung miissen minde-
stens 5 cm betragen.

Zusatzlich zu diesen Mafen ist
ein Spalt zwischen Klebeband

und Vlieseinlage von ca. 5 mm
vorzusehen.

[ET) Der Flussigkunststoff ist
nach dem Offnen des Eimers
aufzuriihren, bis eine homoge-
ne, farbgleiche Masse entsteht.
Dann wird die benotigte Menge
in einen Mischeimer umgefiillt.
Unmittelbar vor der Verarbeitung
wird der BauderLIQUITEC PMMA
Katalysator zugegeben und
erneut aufgeriihrt, bis eine
homogene, farbgleiche Masse
entsteht.

m BauderLIQUITEC PMMA ist
in zwei Schichten aufzubringen.
Das Vlies wird als Einlage in

die erste Schicht hohlraum-
und faltenfrei eingebettet.
Anschliefend wird sofort die
zweite Schicht aufgebracht. Die
Verarbeitung erfolgt ,,nass-in-
nass“.



BauderLIQUITEC PMMA
Allgemeine Hinweise

[EF3 Der Verbrauch des
BauderLIQUITEC PMMA liegt
bei ca. 3 kg/m2? abhdngig
vom Untergrund und vom
Anwendungszweck.

Hierdurch wird die gefor-

derte Mindestschichtdicke
erreicht. Auf der Oberflache der
Abdichtung darf die Struktur
des Polyestervlieses nicht mehr
erkennbar sein, sonst besteht
die Gefahr, dass zu wenig
Material aufgebracht wurde.

[FE] Produktfremde Stoffe
(auBer dem BauderLIQUITEC
Katalysator) diirfen den Bauder
Produkten nicht zugegeben wer-
den.

[ Eine sichere Verarbeitung
ist nur mit dafiir geeignetem
Werkzeug und Zubehor moglich,
siehe dazu BauderLIQUITEC-
Zubehdrprogramm.

I3 Nach Aufbringen beider
Fliissigkunststoffschichten
ist das Klebeband vor ein-
setzender Aushartung des
Fliissigkunststoffes wieder zu
entfernen und fachgerecht zu
entsorgen.

T3 Die Produkte sind in der
Originalverpackung kiihl, trocken
und frostfrei zu lagern. Direkte
Sonneneinstrahlung ist bei der
Lagerung wie auch auf der Bau-
stelle zu vermeiden. Zusatzlich
dazu darf der Katalysator nur

in geschlossenen Gebinden,
trocken und fern von Ziind-

und Warmequellen gelagert
werden. Sicherheits- und
Entsorgungshinweise entneh-
men Sie den Sicherheits- und
Produktdatenblattern.

Angefangene Originalge-
binde kdnnen, verschlossen
gelagert, bis zur Haltbarkeits-
grenze weiterverarbeitet werden.
Es ist zu beachten, dass die Ge-
binde sofort wieder verschlossen

werden, da es ansonsten zu
einer verkiirzten Lagerstabilitat
kommen kann.

FE] Im Anschlussbereich an
unsere Bitumenbahnen ist es
moglich den entsprechenden
Schiefersplitt als Dekorschicht
einzustreuen. Dies muss aller-
dings in eine zusatzlich aufge-
brachte dritte Schicht (Klebe-
schicht) Flissigkunststoff (nach
Aushérten der Abdichtungs-
schicht) erfolgen.

m Bei dem BauderLIQUITEC
PMMA ist die Regenfestigkeit
nach ca. 30 Min und die Begeh-
barkeit nach ca. 1 Std. gegeben
(bei 20°C, 2% Katalysator und
einer relativen Luftfeuchte

von 50%). Bei Anderung von
Randbedingungen kénnen sich
die Zeit- und Verbrauchswerte
erhdhen oder verringern.

X)) Bei der Verarbeitung in
Nischen, Innenrdumen oder son-
stige Bereichen mit geringer

Luftbewegung ist mit techni-
schen Mitteln ein mindestens
7-facher Luftwechsel pro Stunde
zu gewdhrleisten.

] Mit zunehmenden
Temperaturen oder hoheren
Katalysatoranteilen verkiirzen
sich die Reaktionszeiten ent-
sprechend und umgekehrt.

] Grundlage der Angaben
sind die allgemeinen Vorschrif-
ten, Richtlinien und Fachregeln.
Landerspezifisch miissen die
dort giiltigen Vorschriften beriick-
sichtigt werden. Abweichungen
von den zum Zeitpunkt der
Ausfiihrung giiltigen technischen
Unterlagen miissen beriicksich-
tigt werden.

[EE] Bei der Planung und
Ausfiihrung der Baumafinahmen
sind unbedingt die Bauder
Produktinformationen zu beach-
ten. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt bzw. der
Weiterentwicklung dienen, blei-
ben vorbehalten.



BauderLIQUITEC PMMA
Produktbeschreibung

BauderLIQUITEC PMMA Detail/PMMA Universal

BauderLIQUITEC PMMA Detail ist ein 2-komponentiger PMMA-
Flussigkunststoff (Polymethylmethacrylat) mit Armierung in Form
einer Polyestervlieseinlage. Es entsteht eine naht- und fugen-
lose Oberflache. Durch den vollflachigen Haftverbund mit dem
Untergrund wird eine Unterlaufigkeit ausgeschlossen.

Der Einsatzbereich des Produktes BauderLIQUITEC PMMA Detail
wurde hinsichtlich der Abdichtungen von Anschliissen, z.B.
Bitumen- und Kunststoffabdichtungen zu Attiken, Wandanschliissen,
Durchdringungen etc. durch eine erh6hte Thixotropierung
(Verdickung) optimiert.

Beim Produkt BauderLIQUITEC PMMA Universal liegt der
Anwendungsbereich in der Flachenabdichtung. Dariiber hinaus
besteht eine Vielzahl weiterer Anwendungsmaglichkeiten, wie z.B.:

B Anschliisse mit Materialwechsel
B Durchdringungen

M Detailausfiithrungen

B Abdichtung in der Flache

B komplexe Dachkonstruktionen
m geféllelose Aufbauten

B geometrische Sonderformen

Vorteile und Nutzen im Uberblick:

M ergdnzt die Bauder-Systemaufbauten in Verbindung mit Bauder
Flachdach-Systemen, PIR-Ddmmung und Bitumen- oder Kunststoff-
abdichtungen

m UV-stabil

m diffusionsfahig

B hydrolysebestandig

m alkalibestdndig

M zugelassen nach ETAG 005

B hochelastisches und dynamisch rissiiberbriickendes System

B schnelle Aushartung durch Zugabe des Katalysators

B regenfest nach ca. 30 Minuten

B begehbar nach ca. 1 Stunde

M ausgehdrtet nach ca. 3 Stunden

m angebrochene Eimer kdnnen wieder verschlossen und beim
ndchsten Einsatz weiterverwendet werden

B geringe Masse, somit bei der Sanierung meist ohne statische
Probleme einsetzbar

B zur Wartung begehbar, mechanisch und chemisch belastbar

B fiir das normal begehbare System wird keine zuséatzliche
Auflast weder als Oberflachenschutz, noch zur
Windsogsicherung benétigt

B gute Haftung auf den gangigen Untergriinden

m widerstandsfdahig gegen Flugfeuer und strahlende Warme



BauderLIQUITEC PMMA
Produktprogramm

Insbesondere im Gebiet der Abdichtungen mit Fliissigkunststoff
ist die Vorbereitung, die Verarbeitung und ggfs. die Nachbereitung

Auszug aus unserem Produktprogramm (Ergénzungen zur Abdichtung)

entscheidend. Aus diesem Grund missen die Produkte, die im
Systemaufbau verwendet werden, entsprechend aufeinander
abgestimmt sein.

Wir bieten zwei Abdichtungsvarianten an:
B BauderLIQUITEC PMMA Detail ist durch die erhdhte Thixo-

tropierung optimiert fiir die Anwendung zur Abdichtung von
Details.

B BauderLIQUITEC PMMA Universal ist aufgrund normaler Thixo-
tropierung universell anwendbar, auch in der Flache.

10

BauderLIQUITEC Reiniger

BauderLIQUITEC Primer
Kunststoff

BauderLIQUITEC Primer
Metall

BauderLIQUITEC PMMA
Grundierung Beton

BauderLIQUITEC PMMA
Grundierung Asphalt

BauderLIQUITEC PMMA
Grundierung Detail

BauderLIQUITEC PMMA
Spachtelmasse

BauderLIQUITEC PMMA
Fasermix

BauderLIQUITEC PMMA
Finish

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 15

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 21

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 26

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 31

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 50

BauderLIQUITEC Vlies
PV110 105

Vorbehandlung

Polyestervlies

Reiniger/Haftvermittler

Primer/Haftvermittler

Primer/Haftvermittler

Grundierung/Haft-
vermittler

Grundierung/Haft-
vermittler

Grundierung/Haft-
vermittler

Spachtelmasse

Faserarmierte
Abdichtungsmasse @

Schutz-, Nutz-,
Dekorschicht

Polyestervlies-
Armierung

Polyestervlies-
Armierung

Polyestervlies-
Armierung

Polyestervlies-
Armierung

Polyestervlies-
Armierung

Polyestervlies-
Armierung

fiir die Reinigung nichtsaugen-
der Untergriinde sowie des ver-
wendeten Werkzeuges etc.

fiir eine Vielzahl handelsiiblicher
thermoplastischer Kunststoffe

fir Metalle

fiir saugende, mineralische
Untergriinde bei PMMA

als Sperrgrund fiir
Asphaltuntergriinde bei PMMA

fiir wechselnde Untergriinde
zum Ausgleichen kleiner

Unebenheiten

zur Abdichtung von Kleinst-
durchdringungen etc. ®

als zusétzliche Schicht fiir
besondere Anwendungsfélle
Zuschnitt 15 cm x 50 m
Zuschnitt 21 cm x 50 m
Zuschnitt 26 cm x 50 m
Zuschnitt 31 cm x 50 m

Zuschnitt 50 cm x 50 m

Zuschnitt 105 cm x 50 m

® Bei der faserarmierten Abdichtungsmasse handelt es sich um
eine Abdichtung auBerhalb geltender Regelwerke. Daher ist bei
Verwendung von BauderLIQUITEC PMMA Fasermix eine einzel-
vertragliche Sonderregelung mit dem Auftraggeber zu treffen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere zentrale
Anwendungstechnik in Stuttgart: Telefon 0711 8807-800

11
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BauderLIQUITEC PMMA
Werkzeuge | Hilfsmittel

Folgende Werkzeuge und Hilfsmittel werden zur fachgerechten

Verarbeitung empfohlen:

Werkzeug-/Hilfsmittelempfehlung (Auszug)

Produkt
Werkzeugset

Flachpinsel

Nylonfellrolle
Rollerbiigel

Scheibenriihrer

Rithrholz

Vliesschere

Abklebeband

Bauder Reinigungstiicher

Einweghandschuhe
Schutzbrille

Mischeimer

Schleifpapier

Handfeger

Kurzbeschreibung
beinhaltet eine Auswahl der wichtigsten Werkzeuge

Pinsel zum Auftragen von Hilfsstoffen und
Abdichtung

Fellrolle zum Auftragen der Abdichtung
Halterung/Griff fiir Nylonfellrolle

Riihraufsatz zum maschinellen (Auf-)mischen des
Flussigkunststoffes

Holz zum manuellen (Auf-)mischen des
Fliissigkunststoffes

Hochwertige GuRschere zum Zuschneiden des
Polyestervlieses

geeignetes Abklebeband

in Kombination mit dem Reiniger zur Reinigung der
Werkzeuge etc.

Nitril-Schutzhandschuhe zum einmaligen Gebrauch
zum Schutz der Augen beim Anriihren, Verarbeiten etc.

Kunststoffeimer zur Entnahme von Teilmengen des
Fliissigkunststoffes oder zum Anmischen (PMMA)

Schleifpapier zum Aufrauhen des Untergrundes
(60 - 100er Kérnung)

zum Abkehren der Oberflache

13
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Bei der Verarbeitung von Fliissigkunststoff im Abdichtungsbereich

sind stets die aktuellen Normen zu beachten. Dort sind Vorgehens-
weisen, Schichtdicken, Anschlusshéhen, Feuchtigkeitsgehalt usw.
geregelt.

Fiir einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle wird die folgende
Vorgehensweise empfohlen. Dies entbindet Sie jedoch nicht davon
den aktuellen Stand im jeweiligen Regelwerk gegenzupriifen.

Fliissigkunststoff-Verarbeitung in 7 Schritten:

Untergrundvorbehandlung
Abkleben
Mischen/Anriihren

Erste Schicht auftragen
Vlies einbringen

Zweite Schicht auftragen
Klebeband entfernen

NounkFwhe

Schritt 1: Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss:

B fest, sauber und trocken sein (Restfeuchte der zu
beschichtenden Flichen <6 Ma.-%)

B vollstdandig abgebunden

m  frei von Zementschlammen (besonders bei Beton/
Zementestrich beachten)

m  freivon Ausblithungen

m fettfrei, frei von sonstigen haftungshindernden Bestandteilen
sein.

Die zentrale Rolle und somit die Basis fiir eine fachgerech-
te Flissigkunststoffabdichtung bildet ein gut vorbereiteter
Untergrund.

Ein Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund (riickwértige
Durchfeuchtung), wie z.B. iiber Boden oder AuRenwande, muss
bauseits ausgeschlossen sein.

Es diirfen sich keine Algen, Pilze, oder artverwandte Ablagerungen
auf dem Untergrund befinden bzw. diese miissen vor einer weiteren
Beschichtung wirksam und anhaltend entfernt werden.

Durch die sehr gute Haftung des BauderLIQUITEC PMMA auf
unterschiedlichen Untergriinden ist auch eine Abdichtung auf
und iiber verschiedene Materialien problemlos moglich. Die
Untergrundeignung muss jedoch immer objektbezogen gepriift
werden. Gegebenenfalls muss der Untergrund angeschliffen oder
gereinigt werden.

15
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Der Einsatz eines Primers erfolgt entsprechend der Tabelle
»Empfehlungen Untergrundvorbehandlung® (siehe Seite 17).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere zentrale
Anwendungstechnik in Stuttgart: Telefon 0711 8807-800

Im Folgenden haben wir fiir die gdngigsten Untergriinde aufgefiihrt
wie diese vorbereitet werden miissen:

Untergrundvorbehandlung (Auszug)

Zu beschichtende
Oberfliche

Bitumen APP beschiefert
(z.B. BauderKARAT)
Bitumen SBS beschiefert
(z.B. Baukubit K5K)

FPO (z.B. BauderTHERMO-

PLAN/-THERMOFIN)

PVC-P
(z.B. BauderTHERMOFOL)

Kupfer

Titanzink

Edelstahl

PVC (Fensterprofile etc.)
Holz (unbehandelt)
Holzwerkstoffe

Beton/Estrich (Restfeuchte
< 6 Ma.-%)

Steine (Restfeuchte < 6
Ma.-%), z.B. Leichtbeton,
Kalksandsteine etc.

(1) bei Arbeiten auf Kleinstabschnitten im Detail (keine groRen Haftflachen, z.B.
Geldnderpfostenanschluss) wird zusétzlich der Einsatz des Metallprimers empfohlen

Bei Fragen zu weiteren Untergriinden wenden Sie sich bitte an die

ohne
Primer

Vorbehandlungsart
An- LIQUITEC Primer Primer
schleifen Reiniger Metall Kunststoff

X X X

X X X

X X x (1)

X X x (1)

x X x (1)

X b3

Grundierung Detail

Grundierung Detail

Grundierung Detail

Grundierung Beton

Bauder Anwendungstechnik (Telefon 0711 8807-800).

17
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Fortsetzung Schritt 1: Untergrundvorbehandlung

Primer sind so aufzutragen, dass die grundierte Flache tber die
spater abgedichtete Flache hinausragt (ca. 5-10 mm).

Die zu beschichtende Oberfldche darf keine losen Teile, klaffen-
de Risse oder Grate aufweisen. Fehlstellen im Untergrund sind
mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. BauderLIQUITEC PMMA
Spachtelmasse) auszugleichen.

Mit Spachtelmasse ist auch dafiir zu sorgen, dass der Untergrund

so eben ist, dass das Vlies und die Abdichtung im Fortgang vollfla-

chig aufliegen. Es diirfen keine Liicken oder Hohlrdume unter der
Abdichtung verbleiben.
Im Riss- und Fugenbereich ist vor der Beschichtung zusétzlich

Polyestervlies einzulegen und mit BauderLIQUITEC PMMA vollstan-

dig in der Mindestschichtdicke zu iiberarbeiten. Durch-gehende
Risse, Arbeits- und Dehnungsfugen usw. sind nach den geltenden
technischen Regeln auszubilden.

Schritt 2: Abkleben

Das Klebeband so auf den
Untergrund aufbringen,

dass der Fliissigkunststoff
nicht dahinter laufen kann
und ein spdteres Losen des
Klebebandes moglich ist. Das
Klebeband muss hierfiir geeig-
net sein (siehe Werkzeug-/
Hilfsmittelempfehlung).

Bei mehreren Schichten sowie vor der Weiterverarbeitung muss
vor der Trocknung das Klebeband abgezogen werden. Vor der
ndchsten Schicht muss ein neues Klebeband auf die trockene
Schicht angebracht werden.

e ~ -
O 4 .
Primer
: \ auftragen = \
| |
- -~
—— ’/
Klebeband Q mit Klebeband *
abziehen , abkleben s\
vV
|
P
Fliissig- Klebeband
kunststoff abziehen
auftragen

19



20

BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Schritt 3: Mischen/Anriihren

Vor der Fliissigkunststoff-

abdichtung ist zu beachten:

®  Untergrundvorbehandlung
mit den ggfs. notwendigen
Trocknungszeiten etc. mit
einplanen

B Zeiten fiir das Abkleben und
Zuschneiden der Vliese, je
nach Vorgehensweise (siehe
Schritt 5), einplanen bzw.
abschlieBen

BauderLIQUITEC PMMA ist ein 2-komponentiges System (2K). Der

Inhalt des Eimers muss vor der Verarbeitung aufgeriihrt werden,

bis eine homogene, farbgleiche Masse entsteht. Das Aufriihren

sollte maschinell mit Riihraufsatz und Bohrmaschine erfolgen.

Im Anschluss wird die benétigte
Menge in einen sauberen Misch-
eimer umgefiillt. Dabei nur so
viel BauderLIQUITEC PMMA um-
fillen, wie in der entsprechen-
den Verarbeitungszeit von ca.
10 bis 30 Minuten (anhédngig
von der Katalysatordosierung
und der Temperatur) verabeitet
werden kann. Mit zunehmender
Temperatur bzw. hoherer Kataly-
satordosierung verkiirzt sich die
Reaktionszeit und umgekehrt.

Dann wird der Katalysator ent-
sprechend der Dosierungstabelle
zugegeben.

Bei langsam laufendem Riihr-
werk wird anschlieBend min-
destens 2 Minuten geriihrt (bei
Temperaturen <10 °C ggf.bis zu

5 Minuten) bis sich der Katalysa-
tor aufgeldst hat und eine
homogene, farbgleiche Masse

entstanden ist.

2 2 2 2 2 2 2 2

Katalysator-
dosierung (%) 4 4

Das Aufriihren sollte maschi-
nell mit Rithraufsatz und
Bohrmaschine erfolgen. Darauf
achten, dass auch das Material
am Rand und Boden erfasst und
homogen vermischt wird.

Bei der Verarbeitung sind stets
geeignete SchutzmaSnahmen
zu treffen (Handschuhe,
Schutzbrille etc. — siehe Werk-

zeug-/Hilfsmittelempfehlung).

21
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Schritt 4: Erste Schicht auftragen

Schritt 5: Vlies einbringen

Als Ausgangspunkt fiir die auf-
zubringende Fliissigabdichtung
dient uns die vorbereitete,
trockene Flache:

Hierauf ist die erste

Schicht Flissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA grof3zii-
gig und gleichmafig aufzutra-
gen (ca. 2/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Der Auftrag kann mit der Rolle,
einem geeigneten Pinsel, oder
ggfs. auch mit der Kelle vorge-
nommen werden.

Das Polyestervlies
(BauderLIQUITEC PV110) wird
in die noch feuchte Schicht
eingelegt. Dabei ist zu beach-
ten, dass sich keine Luftblasen
oder Falten bilden und das
Vlies gut durchtrankt wird. Das
Vlies muss durchgehend am
Untergrund anliegen.

Verschiedene Vlies-Zuschnitt-
breiten stehen im Sortiment zur
Verfiigung. Diese miissen auf
die jeweilige Einbausituation
angepasst werden.

Je nach Arbeitsablauf kann

es sinnvoll sein, die Vlieszu-
schnitte vor Auftragen der
ersten Schicht Flussigkunststoff
vorzubereiten.

Beim Zuschneiden des Vlieses
ist zu beachten, dass umlau-
fend ca. 5 mm Spalt zum
Klebeband verbleiben. Bei
einem grofieren Spalt besteht
die Gefahr, dass sich spater der
in diesem Bereich nicht armier-
te Fliissigkunststoff zuriick-
krduselt, bei einem kleineren
Spalt bzw. wenn das Vlies gar
auf das Klebeband ragt, kann
in diesem Bereich kein Verbund
zum Untergrund sichergestellt
werden.
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

min.
- 50 MM <

Vlies (LIQUITEC)  Vlies (LIQUITEC)

min.
— 100 MM <

Fremdmaterial Vlies (LIQUITEC)

Vlieszuschnitte miissen gene-
rell mindestens 10 ¢cm auf
Fremdmaterial und minde-
stens 5 cm auf angrenzende
weitere Vlieszuschnitte in der
Fliissigabdichtung tiberlappen.

Unabhdngig davon sind die ent-
sprechenden Anschlusshdhen
aus den einschldgigen
Regelwerken einzuhalten.

Bei VliesstoBen/Uberlappungen
ist zwischen den Vlieslagen
eine weitere Schicht Fliissig-
kunststoff einzubringen.
Quetschfalten sollten vermieden
werden.

Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

Die zweite Schicht
BauderLIQUITEC PMMA zur
Sattigung und vollstandigen
Abdeckung des Polyestervlieses
auftragen (Arbeitsweise nass-
in-nass).

BauderLIQUITEC PMMA wird
stets unverdiinnt aufgetragen.

Schritt 7: Klebeband entfernen

Zur Herstellung einer zugelasse-
nen Abdichtung ist eine durch-
gdngige Gesamtschichtdicke
(trocken) von 2,1 mm, je nach
Beanspruchungsklasse, not-
wendig. Dies entspricht

ca. 3 kg/mz2,

Wenn BauderLIQUITEC PMMA
anfangt abzubinden, d.h. am
Auftragsort oder im Eimer eine
Haut bildet bzw. Faden zieht,
dann darf mit diesem Material
bzw. an dieser Schicht (vor
Trocknung) nicht weiter gearbei-
tet werden.

Vor Trocknung der Fliissigkunst-
stoffabdichtung wird das
Klebeband wieder abgezogen
und fachgerecht entsorgt.
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BauderLIQUITEC PMMA
Verarbeitung | Allgemein

Trocknungszeiten:

nach 1/2 mm Etwa nach einer halben Stunde

Stunde ist der Flussigkunststoff regen-

fest, nach ca. 1 Stunde begeh-

, 0 ‘ bar und nach runfi 3 Stupden
komplett ausgehartet. Die

Zeiten kdonnen abhdngig von

’ Luftfeuchte und Temperatur

variieren.

regenfest begehbar ausgehairtet

Optionale weitere Schritte

Bei Bedarf den letzten Auftrag, nach Trocknung der vorangegan-
genen Schicht, bis zum Erreichen der Mindestschichtdicke, wie-
derholt mit BauderLIQUITEC PMMA beschichten. Sollte der letzte
Auftrag schon langer zuriick liegen und/oder verschmutzt sein, ist
er mit BauderLIQUITEC Reiniger vorher zu sdaubern.

Verlegeanleitung

Detailausbildungen

Im nun folgenden Abschnitt ,,Detailausbildung” gehen wir
auf verschiedene Einbauten und Situationen im Bereich der
Flissigkunststoffabdichtung und deren Besonderheiten ein.

Die Grundschritte und -kenntnisse sind dem allgemeinen Teil zu
entnehmen.

Anschlusshdhen:
Als Richtwert bei aufgehenden Bauteilen kann fiir die
Anschlusshéhe von folgenden Maf3en ausgegangen werden:

Anschlusshéhen an: genutze nicht genutze | nicht genutze
(jeweils tiber Décher Déacher bis 5° Déacher ab 5°
Oberkante Belag) Dachneigung | Dachneigung
aufgehende Bauteile >15cm > 15cm 210 cm
(z.B. Wandanschluss)

Tiiranschluss >15cm

Tiiranschluss bei ein- >5cm

wandfreiem Wasserablauf
und minimierter Spritz-
wasserbelastung, z.B. mit
Entwésserungsrinne

barierrefreier erfordert
Anschluss technische
Sonderlosung
(in einzel-

vertraglicher
Sonderregelung
festgelegt)

Dachrand, Attika 210 cm 210 cm 25cm

Wir sprechen hier von Richtwerten, da der Ausfiihrung unterschiedliche
Regelwerke zugrunde liegen kénnen und sich die Regelwerke von Zeit zu Zeit
andern. Das jeweils geltende Regelwerk ist vom Ausfiihrenden zu priifen und
die Hohen ggfs. anzupassen.
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Wandanschluss

ERINNERUNG
Untergrundvorbereitung:.
Bitumen: Abkehren

Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Anschleifen/Reinigen

+ Primer Kunststoff
PVC-Profile; Reinigen/Entfetten
und Anschleifen
Kupfer, Titan- Reini;
. b igen/Entfett
Zink, Edelstahl; + Primer Metall =

- siehe Seite 17 -

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

3.1

T

3. Mischen/Anriihren

1. Untergrund 2. Abkleben

vorbehandeln

Schritt 4: Erste Schicht auftragen
Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA wird grof3ziigig und
gleichmdRig aufgetragen (ca. 2/3 der
angegebenen Verbrauchsmenge).

Schritt 5: Vlies einbringen
Das Vlies wird dann umgehend in die noch
feuchte erste Schicht BauderLIQUITEC
PMMA blasen- und hohlraumfrei eingelegt
‘ und leicht aufgedriickt (z.B. mit der Rolle).
Mindestvliestiberlappung von 5 bzw. 10 cm
auf Fremdmaterial beachten. Vlies muss gut
getrankt sein!
Schritt 6: Zweite Schicht auftragen
Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt (restliches
1/3 der angegebenen Verbrauchsmenge).
Die Pinsel- oder Rollenfiihrung hat in Rich-
tung der Kante zu erfolgen, so dass das Vlies

nicht durch die Bewegung aus dem Eck gezo-
gen wird und sich keine Hohlkehle bildet.

.

L)

Schritt 7: Klebeband abziehen

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, konnen die Klebebdnder
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Wandanschluss
ist fertiggestellt.

Fertig!
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Innenecke

ERINNERUNG

Untergrundvorbereitung:

L J
Bitumen; Abkehren
Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Anschleifen/Reinigen

Zuschnitte

Das Vlies fiir die Innenecke emp-
fehlen wir bereits zu Beginn der
Detailausbildung wie folgt zu
zuschneiden.

Zuschnitt 1

M Einen runden Vlieszuschnitt
mit einem Durchmesser von
ca. 10 cm anfertigen.

M Den Vlieszuschnitt zum
Mittelpunkt einschneiden.

Zuschnitt 2
M Wie in der Skizze beschrieben
zuschneiden.

Zuschnitt 3
M Wie in der Skizze beschrieben
zuschneiden.

+ Primer Kunststoff
PVC-Profile; Reinigen/Entfetten
und Anschleifen
Kupfer, Titan- Reini;
. b igen/Entfett
Zink, Edelstahl; + Primer Metall =

- siehe Seite 17 -

}<__
‘ 3--)@ 10 cm

215 cm

1
XR _______________ 10 cm

215 cm
""""""""" /| Toem

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

.

3.1

o2,
=4

1. Untergrund
vorbehandeln

2. Abkleben

3. Mischen/Anriihren

Die Anschlusshohen der einschldgigen Regelwerke sind
einzuhalten und daher beim Abkleben gleich entsprechend
mit zu beriicksichtigen.

Schritt 4: Erste Schicht auftragen
Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA grofziigig und
gleichméRig auftragen (ca. 2/3 der ange-
gebenen Verbrauchsmenge).
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Innenecke

Schritt 5: Vlies einbringen

Zuschnitt 1 zu einer Art Trichter/Eckteil

formen und umgehend in die noch feuch-

te erste Schicht BauderLIQUITEC PMMA
falten-/hohlraumfrei einlegen und leicht
andriicken.

Zuschnitt 1 komplett mit einer Schicht
BauderLIQUITEC PMMA (iberziehen.

Die Uberlappung im Eckformteil muss
zwischen den Vliesschichten zusatzlich
mit BauderLIQUITEC PMMA eingestrichen
werden, so dass keine Vliesschichten
ohne eine dazwischenliegende Fliissig-
kunststoffschicht aufeinander liegen.

Zuschnitt 2 in die Innenecke falten-/hohl-

raumfrei einlegen und leicht andriicken.

Die Teilbereiche die von Zuschnitt 3 {iber-

deckt werden, sind mit BauderLIQUITEC
PMMA einzustreichen.

Zuschnitt 3 in die Ecke einlegen und auf
die eben eingestrichenen Bereiche 5 ¢cm
tiberlappend auflegen.

Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

C N
|

Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt
(restliches 1/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Die Pinsel- oder Rollenfiihrung hat in
Richtung der Kante zu erfolgen, so dass das
Vlies nicht durch die Bewegung aus dem
Eck gezogen wird und sich keine Hohlkehle
bildet.

Schritt 7: Klebeband abziehen

Fertig!

CN

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, konnen die Klebebdnder
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Wandanschluss
ist fertiggestellt.
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Aufienecke

ERINNERUNG
’ Untergrundvorbereitung:.

Bitumen; Abkehren

Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Anschleifen/Reinigen

+ Primer Kunststoff

PVC-Profile; Reinigen/Entfetten

und Anschleifen

Zuschnitte

Kupfer, Titan- Reini;

. igen/Entfe
. ) ) zink, Edelstahl; + Primer {m:lt flne"
Das Vlies fiir die AuRenecke empfehlen a

wir bereits zu Beginn der Detailausbildung
wie folgt zu zuschneiden.
}(__
-->¢  10cm

mit einem Durchmesser von : ;

ca. 10 cm anfertigen.
M Den Vlieszuschnitt zum Mittelpunkt

einschneiden.

M Den Vlieszuschnitt im Randbereich
etwas aufdehnen.

- siehe Seite 17 -

Zuschnitt 1
M Einen runden Vlieszuschnitt

Zuschnitt 2 - |-25em
B Wie in der Skizze beschrieben <[ 215 cm
zuschneiden. S o] oo
Zuschnitt 3
M Wie in der Skizze beschrieben
215¢cm
zuschneiden. Lo _____| o
cm

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

3.1

P,
L=l

/

1. Untergrund
vorbehandeln

2. Abkleben 3. Mischen/Anriihren

Die Anschlusshohen der einschldgigen Regelwerke sind
einzuhalten und daher beim Abkleben gleich entsprechend
mit zu beriicksichtigen.

Schritt 4: Erste Schicht auftragen

Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA wird grofziigig und
gleichméRig aufgetragen (ca. 2/3 der
angegebenen Verbrauchsmenge).
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Aufienecke

Schritt 5: Vlies einbringen Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

36

Das Vlies umgehend in die noch feuchte
erste Schicht BauderLIQUITEC PMMA fal-
ten- und hohlraumfrei einlegen und leicht
andriicken.

Dafiir Zuschnitt 1 zu einer Art Zunge formen
und in die Flussigkunststoffschicht einbrin-
gen.

Auftretende Uberlappungen im Eckformteil
miissen zwischen den Vliesschichten
zusdtzlich mit BauderLIQUITEC PMMA
eingestrichen werden, so dass keine
Vliesschichten ohne eine dazwischenlie-
gende Fliissigkunststoffschicht aufeinander
liegen.

Zuschnitt 1 komplett mit einer Schicht
BauderLIQUITEC PMMA (iberziehen.

Zuschnitt 2 an die AuBenecke anbringen,
falten- und hohlraumfrei einlegen und
leicht andriicken.

Die Teilbereiche die von Zuschnitt 3 tiber-
deckt werden, sind mit BauderLIQUITEC
PMMA einzustreichen.

Zuschnitt 3 in die Ecke einlegen und auf
die eben eingestrichenen Bereiche 5 cm
tiberlappend auflegen.

Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt
(restliches 1/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Die Pinsel- oder Rollenfiihrung hat in
Richtung der Kante zu erfolgen, so dass das
Vlies nicht durch die Bewegung aus dem
Eck gezogen wird und sich keine Hohlkehle
bildet.

Schritt 7: Klebeband abziehen

Fertig!

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, kénnen die Klebebander
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Anschluss ist
fertiggestellt.
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Liifter

L &

Zuschnitte

ERINNERUNG
Untergrundvorbereitung:.
Bitumen: Abkehren

Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Ansch(eifen/Reinigen

+ Primer Kunststoff

PVC-Profile; Reinigen/Entfetten

und Anschleifen

Kupfer, Titan- Reini;
. b igen/Entfett
zink, Edelstah: +Primer Metall =

Das Vlies fiir den Liifter empfehlen wir
bereits zu Beginn der Detailausbildung
wie folgt zu zuschneiden.

- siehe Seite 17 -

Zuschnitt 1
M Wie in der Skizze beschrieben
zuschneiden.

Umfang +5cm

15 cm

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

~ esem i

Zuschnitt 2

M Die Manschetten miissen den Lufter
mind. 10 cm auf der Flache
umschliefien.

£ £
o o
=) =)
- -

1S

2 Stiick

I O O Y
1

7

3.1

ok
=i+

1. Untergrund
vorbehandeln

2. Abkleben

3. Mischen/Anriihren

Die Anschlusshohen der einschldgigen Regelwerke sind
einzuhalten und daher beim Abkleben gleich entsprechend
mit zu beriicksichtigen.

Schritt 4: Erste Schicht auftragen
Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA wird grofziigig und
gleichméRig aufgetragen (ca. 2/3 der
angegebenen Verbrauchsmenge).
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Liifter

Schritt 5: Vlies einbringen

(2 4= = gm =

40

Vlieszuschnitt 1 umgehend in die noch
feuchte erste Schicht BauderLIQUITEC
PMMA falten- und hohlraumfrei einlegen
und leicht aufdriicken.

Auftretende Uberlappungen miissen
zwischen den Vliesschichten zusétzlich
mit BauderLIQUITEC PMMA eingestrichen
werden, so dass keine Vliesschichten
ohne eine dazwischenliegende
Fliissigkunststoffschicht aufeinander lie-
gen.

Die Vliesbereiche, in der Horizontalen, mit
BauderLIQUITEC PMMA (iberziehen.

Die erste Halfte von Zuschnitt 2 in die
Fliissigkunststoffschicht falten- und hohl-
raumfrei einlegen und leicht andriicken.

Die Teilbereiche die von der zweiten Halfte
von Zuschnitt 2 Giberdeckt werden, mit
BauderLIQUITEC PMMA einstreichen.

Die zweite Halfte von Zuschnitt 2
einbringen.

Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt
(restliches 1/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Die Pinsel- oder Rollenfiihrung hat in
Richtung der Kante zu erfolgen, so dass das
Vlies nicht durch die Bewegung aus dem
Eck gezogen wird und sich keine Hohlkehle
bildet.

Schritt 7: Klebeband abziehen

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, konnen die Klebebdnder
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Anschluss ist
fertiggestellt.
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Ablauf

5 3%

Zuschnitte

Das Vlies fiir den Ablauf empfehlen wir
bereits zu Beginn der Detailausbildung wie
folgt zu zuschneiden:

Zuschnitt 1

M bendtigte Streifen:
Durchmesser Ablaufx 3,141 /
(mittlere Breite Vlieszuschnitt - 1 cm
seitliche Uberlappung) = ca. Anzahl in
Stiick

Beispiel:

10cmx 3,141 =31,41cm
31,41/ (4cm-1cm)=10,47 cm
ergibt: ca. 11 Streifen

Zuschnitt 2

M Die Manschette muss den Ablauf
mind. 10 cm auf der Flache
umschliefen.

ERINNERUNG
Untergrundvorbereitung:.
Bitumen: Abkehren

Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Ansch(eifen/Reinigen

+ Primer Kunststoff

PVC-Profile; Reinigen/Entfetten

und Anschleifen

Kupfer, Titan- Reini;
. b igen/Entfett
zink, Edelstah: +Primer Metall =

- siehe Seite 17 -

15cm

10 cm
10 cm

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

3.1

3.3 /

2
=i+

1. Untergrund
vorbehandeln

2. Abkleben

Schritt 4: Erste Schicht auftragen

Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA wird grofziigig und
gleichméRig aufgetragen (ca. 2/3 der
angegebenen Verbrauchsmenge).
Unbedingt darauf achten, dass kein
Fliissigkunststoff in den Ablauf gelangt.

3. Mischen/Anriihren
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Ablauf

Schritt 5: Vlies einbringen

Die Vlieszuschnitte 1 umgehend in die
noch feuchte erste Schicht BauderLIQUITEC
PMMA falten- und hohlraumfrei einlegen

’ und leicht andriicken.

Die Zuschnitte tiberlappen dabei seitlich
jeweils um ca. 1 cm. Diese Uberlappungen
missen zwischen den Vliesschichten
zusdtzlich mit BauderLIQUITEC PMMA

’ eingestrichen werden, so dass keine Vlies-
schichten ohne eine dazwischenliegende
Fliissigkunststoffschicht aufeinander lie-
gen.

AnschlieBend die Vliesbereiche komplett
’ mit BauderLIQUITEC PMMA iiberziehen.

Zuschnitt 2 in die Flussigkunststoffschicht
falten- und hohlraumfrei einlegen und
leicht andriicken.

Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt
(restliches 1/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Schritt 7: Klebeband abziehen

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, kénnen die Klebebander
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Anschluss ist
fertiggestellt.

Fertig!
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Lichtkuppel

?

Zuschnitte Kupfer, Titan-  Reinigenntfett
zink, Edelstahl: + Primer Metalel =

ERINNERUNG
Untergrundvorbereitung:.

Bitumen; Abkehren

Beton: Grundierung Beton

FPO/PVC-Bahn: Anschleifen/Reinigen

+ Primer Kunststoff
PVC-Profile:

- siehe Seite 17 -

Das Vlies fiir die Lichtkuppel empfehlen
wir bereits zu Beginn der Detailausbildung
wie folgt zu zuschneiden.

Zuschnitt 1 [

M 4 runde Vlieszuschnitte (fiir jede Ecke e 10 cm
einen) mit einem Durchmesser von
ca. 10 cm anfertigen.

M Die Vlieszuschnitte zum Mittelpunkt
hin einschneiden.

Zuschnitt 2
M Breite: Vlies von der Oberkante

des Aufsatzkranzes bis mind. 10 cm [} .
in die Flache dimensionieren. >:L """""" 0
M Lange: Untere Schenkelldnge des | N |
Aufsatzkranzes zuziiglich mind. 5 cm S;Z?;';i:raanr?ze
an jeder Seite.
------------- 2 Stiick

Anschlussvlies

Schritt 1 bis 3 durchfiihren (siehe Seite 15-20):

2

Y

-

\

|

IS

ISP

1. Untergrund 2. Abkleben 3. Mischen/Anriihren

vorbehandeln
Die Anschlusshohen der einschldgigen Regelwerke sind

einzuhalten und daher beim Abkleben gleich entsprechend
mit zu beriicksichtigen.

Schritt 4: Erste Schicht auftragen
Die erste Schicht Fliissigkunststoff
BauderLIQUITEC PMMA wird grofziigig und
\ gleichméRig aufgetragen (ca. 2/3 der
angegebenen Verbrauchsmenge).
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Lichtkuppel

Schritt 5: Vlies einbringen

*ﬁl
~——

Die Zuschnitte 1 des Vlieses umge-
hend in die noch feuchte erste Schicht
BauderLIQUITEC PMMA falten- und hohl-
raumfrei einlegen und leicht andriicken.

Auftretende Uberlappungen miissen
zwischen den Vliesschichten zusétzlich
mit BauderLIQUITEC PMMA eingestrichen
werden, so dass keine Vliesschichten
ohne eine dazwischenliegende Fliissig-
kunststoffschicht aufeinander liegen.

Auf die Zuschnitte 1 Flissigkunststoff
auftragen.

Die Zuschnitte 2 in die Flissigkunststoff-
schicht falten- und hohlraumfrei einlegen
und leicht andriicken. An den Ecken
miissen die Zuschnitte mindestens 5 cm
tiberlappen.

Die Teilbereiche die von weiteren
Zuschnitten 2 iiberdeckt werden, sind mit
BauderLIQUITEC PMMA einzustreichen.
Dann die restlichen Zuschnitte einlegen.

Schritt 6: Zweite Schicht auftragen

S

e

Direkt im Anschluss wird die Deckschicht
nass-in-nass auf dem Vlies verteilt
(restliches 1/3 der angegebenen
Verbrauchsmenge).

Die Pinsel- oder Rollenfiihrung hat in
Richtung der Kante zu erfolgten, so dass
das Vlies nicht durch die Bewegung aus
dem Eck gezogen wird und sich keine
Hohlkehle bildet.

Schritt 7: Klebeband abziehen

Fertig!

Nachdem geniigend Fliissigkunststoff
aufgebracht wurde (Trockenschichtdicke
2,1 mm) und die Vliesstruktur nicht mehr
erkennbar ist, kénnen die Klebebdnder
(noch im Nasszustand der Abdichtung)
entfernt werden und der Anschluss ist
fertiggestellt.
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BauderLIQUITEC PMMA
Detailausbildung | Sonstige Details

Bei Fragen zu weiteren Details, wie Geldanderpfostendurch-
dringungen, Durchdringungen mit Doppel-T-Trdgern, Anschliisse
an Balkontiiren usw. wenden Sie sich bitte an unsere zentrale
Anwendungstechnik in Stuttgart: Telefon 0711 8807-800

Oder besuchen Sie eine unserer Flissigkunststoffschulungen.
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BauderLIQUITEC PMMA
Taupunkttabelle

Taupunkttabelle

Im Folgenden haben wir eine Ubersicht der Taupunkttemperaturen
in Abhdngigkeit von der relativen Luftfeuchte mit aufgenom-

men. Diese dient zur Erlduterung der einleitenden, allgemeinen
Hinweise:

Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte im Bereich
von +5 °C bis +50 °C liegen, jedoch mindestens 3 K {iber dem
Taupunkt.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei der Verarbeitung zwischen
30% und 90% liegen.

Beispiel (siehe Tabelle rechts):

Wenn bei 20 °C Lufttemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit
die Temperatur der Flache 13,2 °C oder weniger betrdgt, ent-
steht fiir die Verarbeitung des Fliissigkunststoffes schddliches
Kondenswasser.

Entsprechend den Vorgaben ist daher dafiir zu sorgen, dass bei
einer Luftfeuchte von 65% die Untergrund- und Umgebungstem-
peratur bei mindestens +13,2 °C plus 3 K (3 °(), also 16,2 °C
oder dariiber liegt. Dies muss wahrend der Verarbeitung bis zur
Regenfestigkeit vorliegen.
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+10,5

+30
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+16
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+14
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+12
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-13,8 -11,0 )3 -8,7 Aol -6,7 -5,8 £540) 4,2 -3,4 -2,7
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